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Zagadnienie surowców kaolinowych w Polsce 

WSTĘP 

Kaolinem dkreś:la się zwykle ska'ły osadowe, powstałe ze Skał ma!g
mowych lu1b metamOll'ficzm.ych w wyrnilJru rOllkładu glinokrzemianów. 
Często 'WIprowadza się podział na 'kaoliny piexw:Oi1me i wtórne. PielI'WlSzy 
rodzaj ikaolinów reprezentuje produlk:ty lI"ozlkładu skały macierzystej, 
które IpOzOiStały na m1ejscru: lPo,wstamia. KaJOIliny tWtórIne stanO'W'ią na,to,.. 
miast osad ilasty wyselekcjonowalllY i :przetranSPortowany przęz wodę 
na nOlWe zme. Podriał ten nie jest zbyt szczęśliwy, gdyż stwarza ikolizję 
pojęć między kaolinem wtórnym i glim.ą. '.Z tego powodu ipowstaje często 
nie'poo-ozumienie w nazew'nktwie skał ilastych. Przemysł Ibardzo często 
w sposób błędny wią'Że pojęcie kaoHn ze Skałami, \których IW żad!l1ym 
przypadlku nie ipOwinno się w sensie ;petrograficznym zaliczać do kaoli
nów. lPrzy;kładoWlO mOZna podać, że surowiec wydoIbywa!l1y w kbpalni 
"Maria III" w niecce bolesław'iec!kiej, lpowszeChnie zwany "lkaoilme/m", 
nie jest w ścisłym znaczeniu ani kaoilinem, ani nawet Iglill1ą, lecz piaskiem 
kaolinowym. W celu 'U'lliiknięcia niepo:rorumień, Ibe~ecmi.ej jest opero.
wać !nazwą SUIOOW1.'ec kadiinowy, gdyż pod rtego rodzaju określenie ImIOŻlna 
podciągnąć wszystkie skały, z Iktórydh W spoOOb Oipłaca'Lny u:zysikuJje się 
koncentraty !kaolinowe. 

~TOSOW ANIE I Z.AroTRZEOOWNN'lE 

Surowiec lkaoJi:nowy znajduje szerolkie zastosowanie w gOSpoldarce, 
przy czym jego . ~ównymi ul~ownikami są przemysły: papieJ:'tIUc.zy, 
ceramiczny, ele!ktr'otechniczny, gumowy, !Jrosmetyczny i inne. 

Orientacyjny udział krajOfWYlCh UiŻY'tikowm.i.ków kaolinu szlamQ'walIlego 
z importu ,przedStawia się następująco: 

Przemysły 
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Surowiec kaoliInowy ze Z'łóż ik:rajoWj1'CIh w 1964 T. -był użytikowany 
przez pnemysł materiałów OIgniotrwałych w 589/0 i przemysł ceramiczny 
i cement.owy (<biały cement) w 42G/o. 

Interesujące jest IPI'zealnalioowanie naszej sytuacji w zaikresie goopo-
drurowania SUJl'()'wcami ka.olinowymi. W 1965 r. zapotrzebowanie na ik,aolin 
s~lam.owany wy!nosiło ok.oł.o 100 .oDO toli. Wzrost zajpOtTzebowania na tern 
surowiec w olkresie 1966'-t:9!70 T • .oce:ąia \Się iIla olkoł.o 5-6%. Zapotrzebo
wanie na kaolin szlamowany IW 19'70 r. wynosić więc będzie .około 
160 000 ton. . 

Przyjmując, ż·e obecna produlkcja Ikrajo'wa lIla :przestTzeni 'lat 19-66-
1970' wzrośnie czterolkroltnie, llIlO~na dojść do wniosku, że w Iprzy'szłej 
pięcioilatce bęldziemyzmu~zeni importować oko.l!o 5{}0000 :tom. kao,linu 
szlam.owaJIleg.o. lP.orueWIaŻ toina ikaoHn~ sZlamowaneg.o przeciętnie' kosz
tuje .okoł.o 3,3 dol., wacr:r1Jo\śćimport.owanego w przyszłej pięciolatce ikaoli
nu wyniesie około 1-6500000 dol., COl orientacyjnie .oidipowim. 6-6: 30Q OHO 
złotych dewizowyoh. . . 

POII'ównanie HcZ'bowe itnpo,rtu kaolinu szlalIIlJOlW:anE!igo na.' tle innych 
surowców minerraln1c!h przedstawia ta;b. 1. 

Procentowy udział wartości importu kaolinu szlamowanego 
w stosunku do całości importu surowców mineralnych 

Lp. I Surowiec . I % 

1 Magnezyt 65 
2 Kaolin szlamowany 24 
3 Bentonit 6 
4 Ziemia okrzemkowa 2 
5 Skaleń 1,5 
6 Baryt 1,5 

Tabela 1 

Należy 'zatem stwierozić, że kaolin szlamowany zajmuje dlrugie miej
sce po kliniki erze ma-gnezy,wwym wśród po-zycji 'imporlu surowców mme
ralnYldh. Ody uw~ędnlimy pOlIliadto, że import ten rw 19615 T. wyn.osił 
132-30 000 Z'ł deWizowych, a w· ciągu najobtiższych 5 !lalt .obciąż,y budżet 
kwotą .o!lroł.o 6'6 3nO 000 zł dewizowych, odczuwasiępa:lącą pottrzebę 
i .obowiązek na,prawienia syruacji :przez aktywizację wyllrorzysta'llia su
rowców Ikrajawych. 

ZŁ02A KAOL.1!NÓW W POI;SCE 

Kaolin występuje wyłą-cm'ie na Dolnymi Śląsku, iprzy 'Czym jego złoża 
są spotykane poniżej 'linii obrzeżonej' wypiętrzeń skał magmowych luh me
tam.orlkznych. Są .one związane z nastęlpującymi jednostkam'i ge.ologicz
nymi: GÓir.ami Izers1cimi, Górami Sowimi, masywem ,graniJtowym Strze
lin - 2ulowa .oraz masywem granitowym 'St:rz,e,g.om - Sdbót'ka. 

Ponadto surowce ikaolin.owe w postaci 'piasków ilastych toWalrzyszą 
złożom glin w niecce holesław'ieckiej i na O!bszail'ze święwlkrzysmim. 
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GÓRY rZERSKl'E 

U piodnóża Gór IzexSkich, w miejscowości Kamień, znajduje się ko
pal:nia kaolinu, !która ,była czynna przed. II wojną światową oraz w latach 
1946-1:949. Kaolin .ten zmajdował zastosowaJIlie w stanie surowym do 
produlkcji matexiałów olgniJOwwałycl1 .(35 sS), a ;po odpła:wieniu JatkO' wy
pełnia'cz papieru O!raz w ikioLSmet~e. 

Skałę macielI'zystą kaolinu stanowią zwietrzałe ~uopiki muskowitowe 
oraz gnejsy ziarniste. Z rtetgo powodu naileży on do surowców ilastycll 
wyjątkO'WlO gruJbołuseczkowatych, tj. malo tplastycznyoh i () małej wy
trzymałości na złamanie !pO wysuszeniu I(do 3 ikG/cm2), a więc nie nada
jący się pomimo niSkiej zaWaII'tości żelaza (pOOliżej 1% F~Os) do pro
dukcji wyxobów ceramiilci. Uzysk odpławiania plI'alkt~znie dodhordzi za
ledwie do kiLkunastu %. 

GóRY SOWIE 

Ki'likanaści~ kilometrów na S od Świdnicy, wśród. gneJsów GóT Sowich, 
spotyka się partie skał silnie skao1i~i.zowanych. W okresie przedwojen
nym 'były ooe wyddbywane O'dikryw1rowo w pobliżu wsi 'Krzyżowa- jako 
Złoże w Krzyżowej nie 'zostało bliżej l'O~oznane pod względem zasobo
suxowiec :1molilllOwy. Odmi.amy !kaolinu zachowały się ,tylko w fOrnJ.1e pła
tów IW części stropowej złoża. Niżej 'leży kaolin żółty lub czerwony. 
wym i jalrościO'Wym. IStanowi ono surowiec Q ogniotlI'wałości 3'2+34 SS 
i posiada Jriezłą ;plastyczność oraz znaczny wychód szlamowania, jednalkże 
zawartość Fe:ps jest wysolka. 

IMtAJSYW 'OOAoN!TOWY STRZELIN - ŻULOWA 

W rej,OtIlie StII'zel'fna lkaoJin wyst~puje w ,Wyswnowkacl1, Gębkach, 
Witosławicach, Jegłowej O!t'az !bardziej na SE od Nawej Świętówej tnaid 
Nysą. Kaolin z Wyswnowic wykazujoe zróżnioowane własności. 

Po()IdOlbne lSJlla'lJOigie w l'OlZWoju procesów ,lmoolini.zatCjd mOŻIllazauwaiyć 
w drugim dużymzłoO'Żu lkaoili:nu oikoJlic Strzelina, którego rwychodnia oOClsła
rua się !kołO' wsi G~bke. Również w Ka'czel'krach naJpOrtylka się w wierceniu 
kaolin na znalczn.ej przestrzeni. K'aoliny :Strzelińsk;i:e w przeszbści przy
czyniły si'ę do rozwoju przemysłu materiałów OIgniIOtII'wałYlch w tym rejo
nie. ,W 1WysW1WWicadh hyła czynna :szlamownia. 

Ogólnie nruleży stwi,erdzić, .że lkaoUiny omawialIletgo dbszaru w poII'ów
naniu z innymi po:lSkimi ikaIOililnami pod względem parametróow jakościo;.. 
wych przedstawiają się wyją1J'looWp korzystnie. W wyniik:u poszulkiwań, 
prowad'ronych :ztresztą w wąSkim zaikTesie :przed mniej więcej 10 laty, 
zapanował jednatk pogląd, :że tpOd wz:ględem zaiSO:bowym przedstawiają 
się one Skromnie. Kaoliny strzeliń:skie zasługują tym bardziej na lIliwagę, 
że alnalogicZ'Il:e złoża, znajdujące się już po drugiej stronie granicy czecho
słowackiej, są iOd wie.Iu 'lat e'ksploaotowane w mieJscoW1OŚ,ci Widnawa. 

MASYW GRAN1"l'OWY STmEGOM - SOBOTKA 

Złoża kaolinu w rejdnie IStrz~om - Sdbótlka .są najlepiej !pOZIlalIle, 
Igdyż od 19'-ł8 r. objęte są ()Ill;~ dość systematyczmymi tpracami lPosz~
waw~. 



206 Mieczysław BUJdk!ieWli!c,z, Bron:isław Bedna'l"C'zuJk, Jan-UJSz Biernat 

Obecnie kaolin je'St wydiOlbywany ty1ko w Zarowie łrołp. Świdnicy. 
NieczymJIle IImpa!lnie ' znajdują się w Goli, Gołaszyca'oh, POIżarysz;cza,ch 
i ,Wi:rlkadh. Zjawiiska !kaolinizacji mają natomiast wyjątkowo 8Zei1'OIk:i za
sięg i zdają się towarzyszyć olbrzeżeniu: masywu Igran:iJtowe,gp, o czym 

, świ'adczą stwierdoone nOlWe wy'stą!Pi.enia kaolinu. DotymcZJasowe!PQs2!Ukd
wania !koncentrowały się miano:w:icie :dookoła stary,ch ikopailń ikadlinu, 
w części NE i E iStrzegomSkiego wysadu -graiJlTtowe,go. (Dopiero w 1958 r. 
rozpoczęto prace rozpo!ZnaWlcze w zaChodniej części rejonu, które dały 
wyjątkowo iIIltereisujące rezultaty IJ?II'zez odkryde złóż w Roztoce i iDzierż
kowie. Kaoliny S1JrzegomSkie w zasadniczej swej masie są JPieTWidtme. 
Dlatego w częściach stropowych zawieraj,ą surowiec lepszej jalkbści, cha
ralk1tery.zu:jąey się więlkiszą tplastycznością i niższą zawartością żelaza. 

Zjawiska przerniesrezenia Z!Wietrzeliny obserwujemy lokahlie w po
bUżu Zarowa i za;chiodini:ej części masywu. iSpotyka się tam lll:aJte!riał ilasty 
naturalnie wy;sele!kcjonow:amy i tym samym wztboga'cony, Ilrtólry wypełnia 
zagłębienia pod..łIO'Ża IkrystaHcznego. Jakość kaolinu omawialIlego olbszaru 
jest hardzo zróżn.i:cowaIIla. Wśród ikaolinów st!rzegomSkich naJPotkano 'jed
nak :t'Ćwnież SU!rowce o dużej wytrzymałości na zł:armamie w stanie suro
wym. Th-zy nieZ'byt wysokiej zawartości 'żela'za stwarzają one mo'Żliwości 
wy!lro.rzy'stania iCh w ~rzemyśle cerami!ki szlachetnej. PrzyłkładOwo można 
podać, że wytrzymałość :na 2'lłama:ni.e !kaolinu ze złoża DzietrŻik!ó\w-Roz'
toika wynosi średnIo około 20 kG/cm2.Ponadtc;> omawiane /kaolilIly w sta
nie 'surowym stamJowią ddbry surowiec OIgniotrwały dla wyrObów kwar
cowo-szamotowycil (313 SS). 

N1ECKA BOI..ESiŁAIW:r:ECKA I OBSZAR SWIĘTO!KJRZYISKl' 

Osobne 'zaJgadnienie stamowią surowcekaolindwe U!Zyskalne tprzez od_ 
szlamowanie tzw. -gHn "chuidY'ch" lub raczej piaszczystY'ch, a stosując 
prawidłowe oIkreślenie - z piasków kaolinowych. W\śród osaIdów ilastych 
bardZIO często spotylka się partie silnieJ pias7Jczy"ste, które towalrzyszą 
wartościowym 'złożom glin Ibiało wy:pa1ających się. ;Więtksza miąższość 
Walrstw na wyChodnia,cm !piaSków kaoli'Ilowyc!h spiotyilmna jest w niec'ce 
bolesławieclriej. Są one e!ksploatowane w /kopal'Ili IMruria ITI i Maria I. 

:Wyc!hód !lronoenl1lra1lu 'ze szlamoW1a1nia , 'oolesła:wiecldC'h '!piaSków moli'
nowycll :wynosi dla Złóż Maria I 13+ Hio/o, a dla iMjaria III ollroło 190/G. 
Stopień /białości IW skla1łi Osbwaillda po wypaleniu surowca w 13!50°C WlaOO 
'Się około 74°/0. Sutrowiec ma niestety stQstmkoWlO niSką 'Wytrzymałość 
na zł!amJanje 'W stam.ie surowym, igdJ71Ż zaledWie meco powyżej 4 kG/em2• 

DotY'ohczasZWTÓoono u'WaJgę wyłącznie na występowl8.nia pilaJSków 
kaoUnowych 'W niecce !bolesławiOOkiej. Tymczasem :tego rodlzaju osady 
można SpdtIkać w rejonie świętolkrzySk:im. -W 1!960 ir. zbada'Ilo ,gliny ,chude 
w BairanOlWie !koło Suchedlniowa. Produlkt odpławiania stanowiący pona!d 
5Q41/0 próbki wy!kazał wyżSzą plaStJlczność oraz znaczny spadek. zamatr
tości że'laza. 

iPOSZUKDWANIA GEOLOGICZNE 

Pralce iD,ad 'bezpośrednim rozpoznaniem i wykorzystalIliemzłÓ'ż kaoH
nów roopoczęły się już w 1946 r.Właściwie w .pierwszej fazie tych lPl'ac 
w spOSÓ!b 'baroziej ':t.o!rganizowalIly działało Zjednoczenie Surowców Mine-
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ralnych w Jeleniej Górze OIfa'z Państwowy IIlJStytut Geo:logiczny w War
sz,awie, który w kx>ótkim ,czaiSie przejął kontrolę :nad całością pra'C geo,lo ... 
gicznych. 'Z 'tego okreSU! ipOcllOd:zą wiercenia lI1.8. złożach w Kamieniu, 
Gdli, GołaszYlca'ch, Żarowte, Pożaxyszcza,ch, Wirkach i Krzy:OOwej. Zaikres 
tych poszulkiwań 'był niewieJkJi i ograniczał się do killku lub tlci'lkuinastu 
pły1t~iOh otworów, odwierootnych. w poSZ'Czególny;ch miejscacth występo
wania., Podobne hadalnia wyllronano w rejonie 'StJrzelina, gdzie przemysł 
marteriał6w og~'ilOtrwałych i Instytut Geologiczny prorwaclziJi poszukiwa
nia ~ złożach w Wyszonorwicach, Gęb~cach i Kaczelikach. W następnych 
latach prace rposzmkiwawcze miały chaTak'ter mniej systematyczny. D0-
rywczO są wykonywane szyibiki w celu polbrania większydh 'partii. su
rowca dla badań przemysłowych. Jedynie może w ~1i i Zarowi.e ipro
wadzi się :badania bardziej S2lczegółowe. Z tełgo 'llOczą1t1rowego oikresu 
pochodzą oIbszerne materiały dokumentacyjne rozproszone w placówikaJC'h 
geologi,cznych :resortów przemysŁowych i CUG, iktóre :należałolby olpra:co-
wać w szerszym zaikresie. , 

Do nowszych należą prace poszu!ki'Wawcze podjęte w \latach 19'6:1"-
1962 przez 'Dd1nośląSką Stację Terenową lG !na dbszarze masywu s:trze
lińSlro-źulowskiego. Jednakże 'bada:nia te nie roiWinęły się na większą 
skalę, gdyż uznano za konieczne wykonanie najlpierw badań geoiizycz-
nyoh. ' 

W 1962 r. opracdwany został plan wieloletniCh poszuikiwań w :rejO!Ilie 
masylwu 'g:ranItowego 'Strzegom - So:bÓ'tka. Ptrojekt ten ,ąył następstwem 
nieco WlCześniejszych pozytylwnydh odikryć ddlronaalych w zachodniej 
części tego !rejo!Ilu przez pra'oownilkóW Dolindśląskiej Stacji Terenowej IG 
:we Wrocławiu. W latach 1,95:8-1'959 stwierdzlOlIlo szereg !Ilowydh !wystą
pień !kaolinu, z !których trzy iI"eprezentują SUTO'Wce wyooiki.ej j.akosci, :na
daJące się :również do produkcji. ipOrcel,any. 

P1race ipOSzulki'wawcze wylloonaine z inicjatylwy i przy kkmtroli Jed
nOiStek O!l"ganiza'cyjnych CUG 'były realizowane przez przed1sięłbioTStiwa 
geologiczne. Doprowadziły O!Ile do opracOiWania szeregu dokumenta'cji 
goolo!gicznych. 

Tabela 2 
Produkcja surowców kaolinowych w Polsce (1964 r.) 

Złoże I 
Kaolin surowy I Kaolin szlamowany 

w tonach w tonach 

Kopalnia Andnej 
w Żarowie 22000 -

Kopalnia Maria I 
(glina piaszczysta) 16000 -

Kopalnia Maria 1lI - 10 ()()() 

SuimarY'czna 'ilość zaSOłOOw wszystkich 'kategorii wynosi około 83 milio
ny ton. W jallcim zaikresie 'te potęŻ!J,e zaSOlby !Są dotychczas IWy'kmzystywa-
ne, przedstawia: taJb. 2. . 

ZarowSki /kaolin w stanie surowym !nadaje się jedynie do ,produ~cji 
kwaroowo-sza:motowych materiaMw agniOtlrtwałych, a !po szlalIIliolWalrtiu 
dla wyższych 'gatun!k.8w szamotu. Nie jest wyklucZd.ne, że w lPCJIhliZu 
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Ża!l:'Owa występuje również [kaolin na złożu wtórnym o. większym wy
chod!zi.e aroncen1lratu ~ szlamo/WalIli.a:; balrdziej !p1astyczny i o. zawartości 
FE!203 IPcmiże j 10/0. 

Surowiec lkaOolindWy 'z ilwpallni Maria I ibez szlamOowania Jest 'U!Żylwam.y 
w przemyśle ceramicznym jako. składnik schudzający przy produk,cji 
fajansu sanitarnego i do. wyrdbu cementu 'białego. , 

Kaiolin szlamO'Wany z kopa'mi Maria ITI stanlCJlWi Itrzeci ga'tu!nek dla 
potrzeb przemysłu papierniczego. Nie może on róWnież zastąpić impo!l"
torwanych ikaOolimBw dla /potrzeb ceramiki !Szlachetnej. Dla pozostałyClh 
rod.zajbw ceramiki przedstawia ()(ll ~ga't!melk d.ruigi. 

MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA IMiPORTU EAOLIlNÓW 
NA TLE WYNIKÓWWZiBOGACENIA NIEKTÓRYCH KRAJOWYCH 

SUROWCÓW KAOLrNOWYCH 

KOISztoWllly impcxrt !kaOolinów !pławionyCh, ildóregOo wartość w 1965 r. 
wyrażała się Ikwoltą :3 {)OO 000 dOlI., a jednocześnie fa!kt posiadania 8-3 mlIn 
ton za:sOIb&w tego surowca ~mrusza do przeanalizo'Wania możliwości za
stąpienia kaolinów iml>ortOlWanych surrowcem rprod'lllkcji 1k:rajowej. 

Tabela 3 
Najważniejsze własności kaolinów importowanych dla potrzeb przemysłu papierniczego 

ZawartoŚĆ w procentach wagowych 
Białość Gatunek 

I I I I kaolinu Si02 Ah03 Ti02 Fe203 H20 I Ti02+ w stopniach 

+ Fe203 Ostwalda 

UEx 48,90 34,76 0,43 1,00 11,52 1,43 82 ' 

21a 51,12 33,42 0,36 1,00 10,60 1,36 81 
Sp-extra 51,64 34,49 0,77 6,58 11,54 1,35 80 
Gl 50,08 35,90 0,76 0,44 11,92 1,20 79 
Dla 48,18 36,36 0,81 0,67 11,58 1,48 75 
DS 46,52 ' 37,81 0,70 0,85 11,32 1,55 ' 79 

.A!naiizę moZ1iwości OIgtraniczenia importu można przeprowadzić !kon
frontując lW'łasności kaolinów impQll'towanych z wła:snościami kaolinów 
krajowyCh. Potnieważ około 7'5% kadlinów importowanych ZUiŻywa prze
mysł papiernict.y i cerami'Czny, należy w pierwszej kolejności ;przeana'li
'LOwać możlilwości zastąpienia bOilinów im/portowa.nych kaolinami włas
nej produjkcji dla tych gałęzi tprzemyslu. W z:wią';zku z tytrn trze!ba doko
na'ć charalk!terysty1k:i ważniejszych własności kaolinów importowanych 
dQa !pO't!rzefu przemysłu papieI'lIliczego i ceramiki szlachetnej. 

Kaolin U!Żywany jallro surowiec w przem~le 'papierniczym powiniep. 
posiadać .znaczną !białość w stanie surowym. KaOolin pierwszego Igll!tun
ku - 'białość minimum 80° Ostwa!lda. W ta'b. 3 zamieszcrono najwa'ż
niejsze własności. lkaOilinów ilffilPOłl'towanych dla przemysłu ipaJpierniczego. 

Wa:lmiejsze własności kaolinów importowa!nych d1a lprzem.ysłu ' cera
mi~i szlachetnej 'zamieszcW[liQo w tab. 5. 

Dla porównania własności kaol41ów importowanych z kaOolinami kra
jowymi w tab. 4 ,zamieszczono ważniejsze własnośCi :niatórydh kao[mów 
kTaj()lWl7cth.. 



Tabela 4 

Ważniejsze własności niektórych kaolinów l\:rajowych 

Zawartość procentowa w uzyskanym Najważniejsze cechy techniczne Możliwość zasto-

Instytucja 
koncentracie kaolinowym koncentratu kaolinowego sowania 

Nazwa kaolinu prowadząca 
wytrzyma-

białość w 
wychód 

lub (złoże - ko- badania na 
łość na ognio- koncen- w prze-

Fe203 H20 
złamanie 

stanie su-
trwałość tratu w w prze-

myśle 
palnia) wzbogacal- Ah03 Si02 Fe203 Ti02 +Ti02 

zwią- w stanie rowym w 
zwykła stosunku myśle papierni-

ność zana surowym stopniach sS do suro- ceramiki: czym 

kGfcm2 Ostwalda wca w % 

Maria III (zasoby Instytut I 
l I 

I 

I I 
szlachet- gatunek 

I I 
udokumentowa- Przemysłu ! I nej - ga- III 

I 

ne, zatwierdzone) Szkła i 36,02 49,72 1,00 0,45 1,45 12,60 6,1~7,4 78,1 175 18,0 tunek C 

Ceramiki 

------------
Kopalnia Instytut pozosta- nie 

Andrzej - Żarów Materiałów lej - nadaje 

(zasoby udo ku- Ogniotrwa- 35,00 46,88 I 1,78 - - 12,50 4~6 55~70 171~177 25,0 gatunek się 

mentowane, za- łych II 

twierdzone) 
------------

Kopalnia Instytut brak da- brak da-

Andrzej - Żarów Geologiczny I nych do nych do 

(zasoby udo ku- 32,00 52,00 I 1,00 0,25 1,25 10,40 - - 175 40,0 szczegó- szczegó-
łowego łowego 

mentowane, zakwalifi- zakwalifi-
za twierdzone) kowania kowania 

1-------
Złoża Gola- Badania pozosta- nie 

pow. Świdnica wykonano łej - ga- nadaje 

(zasoby udo ku- w Czecho- 37,14 45,66 1,20 0,75 I 1,95 - 12,0 60,0 177 25~30 tunek I się 

mentowane, słowacji 

zatwierdzone) 

12,70 I 

------------
Michał - Dzier- I Instytut szlachet- gatunek 

żków (udoku- Geologiczny 
37,00 

nej -ga- III 

mentowane, nie 
46,00 0,80 0,45 1,25 10~28 74,1 177 35~45 tunek B 

za twierdzone) 
------------

Julia - Roztoka Instytut pozosta- gatunek 

(udokumentowa- Geologiczny 
35,00 

łej ga- III 

ne, nie zatwier-
47,20 0,90 0,42 1,32 12,30 3,4~12,0 74,1 175 40~50 tunek II 

dzone) r 
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Tabela 5 
Ważniejsze własności kaolinów · importowanych dla przemysłu ceramicznego 

Zawartość w procentach Wytrzymałość 

I wagowych na złamanie 
Nazwa w stanie Ognio- Straty 

kaolinu surowym po trwałość prażenia 

SiOz A1Z0 3 FeZ03 TiOz CaO wysuszeniu zwykła % 
kGjcmZ 

Zetlitz 
Standart 46,85 38,02 0,85 0,25 0,65 12,0 179 12,6 
Osmose 46,74 38,54 1,00 0,30 0,50· 15,0 179 12,6 
Premier 46,03 37,88 0,89 0,29 0,71 13,0 177 13,79 
Imperial 46,06 37,85 0,91 0,27 0,67 14,0 177 13,89 
Kolloid 46,35 38,72 0,87 0,15 0,24 - 177 13,51 
Oka 51,6 34,6 0,51 0,19 0,15 11,0 - 12,2 
Meka 54,8 32,4 0,51 0,20 0,12 9,0 , - 11,4 
Wolfka 54,9 32,4 0,42 0,20 0,12 9,0 - 11,4 
Boka 53,9 32,9 0,53 0,18 0,13 11,0 - 11,7 

W opa.rdu Q zamieszcwne W tab. 4 własności Ik:aolionów kiI'ajowyoo 
oraz ważniejsze dane Q własnościach lkaO'lilIlów importCJlw.anytc'h,zamiesz
ewnydh w :talb. 3 i 5, należy -stwie.rdzić, że rw chwili dbeQnej impo.rt 
kaOlHnów może i powinien ulec pewnemu zmnieJszeniu. I talk /kaolin 
ze -złota. · Maria HI może :być :zastosorwany dIlJa po'trzefu cel'!anrlik:i jlakto 
gatunek C. Ze iW'ZIględu na nislką cwytrzymałOlŚĆ I1aJ -zł.ama,rne !W sta
nie SUII'owym kaolin ze .złoża Maria III nie jest w sta-nieza.stąlpić kaoilinów 
import()IWanych wyższej jaJkości (np. 'Zemtz, OsmolSe, Premier itp.). Kao:l'in 
ze złoża Maria lU ml()!że również -był stooo,wany w przemyśle papierni
czym w miejsce ks,olinu impor'towan-ego D la ('ts,b. 3). 

Z:nacznie korzystniej ;pod względem mozliwcścizasrooowan'ia w IPl'ze
myśle ceramiki szlachetnej przedstawia się kaolin ze złQ1.a· Michał 
w DieriJkowłe. KaO'lin lten !l:nlQlże ibyć zastosowany w przemyśle ceramiki 
szlachetnej i za:Stą'pić ,talkie !kaolH!ny importowane, JaIk Oka, Meka, Wołl':llka 
i B<>ka (taIb. 15). 

WNIOSKI 

1. Krajowa baza SUTO'WCÓW kaolinów pod w2Iględem itości zasobów 
jest 'balrdzo duża. lPexspet1dywiczne zaiSOIby SUTlOlWCÓW ika()l}inowych ocenia 
się cyfrą mili()l1lów ton, udoikulmentowane natomiast oIko1io 83 mln to:n. 

2. Technologia wzbogacenia kaolinów, jeże'li chodzi Q oddzielanie 
frakcji ilastej od kwaTcu, jest <>Ipanowana i nie przed'stawia żadnych 
trudniOŚci. 

3. W celu powi:ęlks~enia uddkumem'towanych zasolbów surowców !kaoli
nowych lIlależy' łpl'1Owaazić .nadallbad.ania .geoJ.ogkzne. Równoc.ześn.iez tymi 
badaniami naileży jpl'Owadzić 'badalIl:ia przydatności próbek urz;ySkiwaIIlych 
z rob6t Igeol<JłgicznyC!h, potrzebnych do wydzieI-enia rw danym złożu su
rowców Q lrÓŻnyC!h własnościach teclmO'logicznydh ICnp.kaoHn dla prze
mysłu ceramilki szlaChetnej ~Jll'b ipl'zemy'w pajpier:niczego). 
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4. rw celu uzySkania ikaOlli:n6w najWY2:szej jalkoSci nalezy opra'oowac 
metody zmniejszania tlenk6w ~cych ('Fe:zOa i Ti02) w ikoncentra
tach mi:n-eraMw ilaStyc:h, otrzymYWa:Ilychza pOIIIlOC<l jednej z dotych
czas opraJCOlWany,ch meted. 

Katedra Surowc6w Mineralnych 
Akademii G6rniczo-Hutniczej 
Krak6w, AL Mickiewicza 30 
Centralny Urzqd Geologii 
wa.rszawa, 'uL Jasna 8 
Zaklad Technologii Surowc6w Mineralnych 
Instytutu Geologicznego 
Warszawa, ul. Rakowiecka 4 
Nadeslano dnia 21 czerwca 1965 r. 

Me'IBcJIaB 1iY.z:u<EBHtI, 1iPOIDlCJ1lIB 1iE,lUIAPlIYK, JIHym: 1iEPHAT 

IIPOBJIEMA KAOJIHHOBOrO CLIPMI B nOJILIDE 

Pe3lOMe 

B CTaThH paCCMaTPHBllIOTCH BaJKHeihmie BOnpOCLI DO DOTPe6HOCTIJ, pacnpOCTPaHemno 

H B03MO:lKHOCTH 060ram;eHHH Ore'lecTBeHHOrO xaOJIHHOBOrO CLIpLH. 

BHa'l:ll.l1e oxapaxrepH30BaHa Ore'leeTBeHHaH 6a3a xaOJIHHOBOrO CLIpLH B PaccMOrpeHLI reo

JIOrH'lecme YCJIOBHH pacnpOCTPaHeHHH xaOJIHHOBOrO CLtpLH B H3epcKHX ropax, CoBLID!I ropax 

H rpamttHLIX MaCCHBax CrmeJIHH-)I{YJIeBa li CrmeroM-Co6yrxa. B 'laCTH DO reOJIorH'lecKHM: 

YCJIOBHHM pacnpOCTPaHeHliHKaOJIHHOBOrO CLIPLH oxapaKTepH30BaHLI rJIHHHCTLIe Deem, Pa3-

BHTLIe B 1ioJIeCJIaBeI(Koii MYJILp;e. 

PaCCMaTPHBllIOTCH TaIaKe BaXHeaume Ha!IpaBJleHHH DOHCKOB Ha xaOJIHHOBOe CLIpLe. 

B 3aKJIIO'lBTeJILHoii 'laCTH pa60TLI )(aIOTCH HeKOTopLIe pe3YJILTaTLI no o6ora.m;eHHIO ore

'leCrneHHOro rllHHliCToro CLtpLH. KOHCTaTHPyeTCH T8lOKe B03MO:lKHOCTh 3aMeHLI I1eKOTOphIX 

HMIIOPTHPOBaHHhIX xaOJIHHOB xaOJIHHOM OTe'lecrneHHoro npOH3BOp;CTBa. 

MieczyslalW BUDKIlEWlCZ, BronishiIW BEDNAlRCZUK, J,anUlS1Z BIERNAT 

THE PROBLEM OF KAOLIN MINERAL RAlW MATERIALS IN POLAND 

Summa ·ry 

The paper deaihs IWJith ithe IIll!OIS't important problems oonoomi:ng demand, occur
rence and ,poss.i!bilities O!f e:nridrlwg home Ilmolin milneral 'l"alW materia:Js,. 

The oountry'B TeSOllr:ces of lkao1rin minera!l: :ralW ima'teria;l;s are lCh!aracleri~ 

and oondition.s of their geologi:ca:J.oOOll!I"Tenroe in !the 1izer8krle llVCoo, Sowie Mts and. 
within t'he igraniJte ma&Sifs Strzelin - ZuloWla and :strIzJe~ - Sob6tka are dhs'
cus.soo. :]n the ,part dea;ldng lW'iIth the loonditions of Igeological ooourrence of thec;e 
minera'! raIW anaterlals, clayey sands occurrilllg in :the ,BoileslalWiec trough have 
been cha'ra'cter~zed, too. 

Moreover, the moot imjpOrrtant trends illl' <sea'l"lch for kaolin lIIlinera,l 'l"·aw llllJaIterials 
are discUJSSed, as well. 

In addiltian, oome :reS'Ullts O!f enrichment .of the country's clay IIIline,ra:J. :raw 

rea teria,l!; are ,given dn the filna:l part of the pa:per. 11; has aLso been stated. that 
. a 1p0000ibility exiJSts to retP1a;ce some itnJported kaolim ,by the ka1Oilin · o.f home 
production. .. -

. .~ 
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