
Au

[ppm]

Pt1/B 8.5

Pt1/D 6.4

Pt1/C 4.8

Pt1zylaI 0.25

Pt1/III/1 0.106

Pt1 0.032

Pt1 0.029

Wo4 0.026

PtQ 0.015

Pt1c 0.008

Pt1 0.005

Pt1/żyła 0.004

PtQszary 0.002

PE2/1 0.002

Pt1/żyła3 0.002

Pt1Qodsł 0.002

Pt1żyła1s 0.002

Pt1żyła1b 0.002

Pt1/37 0.002

Pt1/E 0.002

PtQbiały 0.002

Pt1/żyła2 0.001

Pt1Q 0.0005

Pt3 0.0005

Pt1/13 0.0005

PN1/2 0.0005

Pt5b 0.0005

Pt1 Sztok 18.4

Pt1/38 0.054

Pt 0.019

Pt1sztok1 0.018

pt5A 0.014

sztok 0.014

Pt1 0.014

Pt1 0.013

Pt1 0.012

Wo18 0.011

Pt1/III/2 0.01

PN1/5a 0.01

PE2/7 0.008

Pt1/9 0.008

Pt1 0.007

PE1/3 0.007

Wo19 0.006

PN 0.006

Pt1.41.42 0.005

PE/2 0.005

sztok 0.004

PE=M-37 0.004

Pt1/III/5 0.003

Wo14 0.003

PE1/1 0.003

Pt1 0.003

Pt1/A 0.003

Pt1/4 0.002

Pt1/17 0.002

Pt1/34-35 0.002

Wo17 0.002

PE2/7 0.002

Pt1/7-8-9 0.002

Pt1/3-3b 0.0005

W-190/B 1.2

W-198/41 0.26

kłm ZłotyJar 0.207

kłm ZłotyJar 0.034

kłm ZłotyJar 0.029

W-183/A 0.026

Jasz 0.016

W-187 0.01

W-104 0.002

W-190/27 0.002

W-044 0.002

W-188 0.001

W-197/36 0.001

W198/41B 0.001

W-197/63 0.001

A-060 0.0005

Lut/A 0.0005

8/1sk 0.0005

Gold contents in 

samples from the 

Ptasznik prospect and 

beyond

Appendix to Figure 16 

APPENDIX 10

Serie III

Serie I

Serie II

SAMPLE ID Serie #


